EVANS ANALYTICAL GROUP SAS Telephone (+33) 5 61 73 15 29
E AG GDMS 94, chemin de la Peyrette Fax: (+33) 5 61 73 15 67

ANALYTICAL REPORT Tournefeuille, France 31170 Email info.fr@eaglabs.com
LABORATORIES www.eaglabs.com
Customer: ELEMENT SIXLTD. P.O# 402730 OP
Date of Analysis 15-juin-2017 Job # FOHH7044
Customer ID: Diamond grits Sample ID: F170602053 - FF
4737 Issued on: 16/06/2017
Element Concentration Element Concentration
[ ppm wt ] [ ppm wt ]
Li - Pd -
Be - Ag -
B ~ 0.25 wt% Cd -
C Matrix In Binder
N - Sn -
O - Sb -
F - Te -
Na - | -
Mg - Cs -
Al - Ba -
Si - La -
P - Ce -
S - Pr -
Cl - Nd -
K - Sm -
Ca - Eu -
Sc - Gd -
Ti - Th -
V - Dy -
Cr - Ho -
Mn - Er -
Fe - Tm -
Co - Yb -
Ni - Lu -
Cu - Hf -
Zn - Ta -
Ga - W -
Ge - Re -
As - Os -
Se - Ir R
Br - Pt -
Rb - Au -
Sr - Hg -
Y - Tl -
Zr - Pb -
Nb - Bi -
Mo - Th -
Ru - U -
Rh -

H, C, N, O recommended by Interstitial Gas Analysis (Internally equipped). -
~: Semi quantitative value. - This sample contain around 1wt% of Fe.

F.FERDO (anaiyst)

ISO 9001:2008 registered Page 1 of 1 Approved by: E

The measurement uncertainties are available upon request. The tests results in the report relate only to the test sample submitted to analysis.
This report shall not be reproduced except in full without written approval of Evans Analytical Group SAS.
Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. Les résultats présentés sur ce rapport ne valent que pour I'échantillon soumis a essai.
La reproduction de ce document n’est autorisée qu’aprés acceptation écrite de Evans Analytical Group SAS.



EVANS ANALYTICAL GROUP SAS Telephone (+33) 5 61 73 15 29
E AG GDMS 94, chemin de la Peyrette Fax: (+33) 5 61 73 15 67

ANALYTICAL REPORT Tournefeuille, France 31170 Email info.fr@eaglabs.com
LABORATORIES www.eaglabs.com
Customer: ELEMENT SIX LTD. P.O# 402730 OP
Date of Analysis 15-juin-2017 Job # FOHH7044
Customer ID: Diamond grits Sample ID: F170602054 - FF
4741 Issued on: 16/06/2017
Element Concentration Element Concentration
[ ppm wt ] [ ppm wt ]
Li - Pd -
Be - Ag -
B ~0.10 wt% Cd -
C Matrix In Binder
N - Sn -
O - Sb -
F - Te -
Na - | -
Mg - Cs -
Al - Ba -
Si - La -
P - Ce -
S - Pr -
Cl - Nd -
K - Sm -
Ca - Eu -
Sc - Gd -
Ti - Th -
\Y - Dy -
Cr - Ho -
Mn - Er -
Fe - Tm -
Co - Yb -
Ni - Lu -
Cu - Hf -
Zn - Ta -
Ga - W -
Ge - Re -
As - Os -
Se - Ir -
Br - Pt -
Rb - Au -
Sr - Hg -
Y - Tl -
Zr - Pb -
Nb - Bi -
Mo - Th -
Ru - U -
Rh -

H, C, N, O recommended by Interstitial Gas Analysis (Internally equipped). -
~: Semi quantitative value.

F.FERDO (anaiyst)

ISO 9001:2008 registered Page 1 of 1 Approved by: E

The measurement uncertainties are available upon request. The tests results in the report relate only to the test sample submitted to analysis.
This report shall not be reproduced except in full without written approval of Evans Analytical Group SAS.
Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. Les résultats présentés sur ce rapport ne valent que pour I'échantillon soumis a essai.
La reproduction de ce document n’est autorisée qu’aprés acceptation écrite de Evans Analytical Group SAS.



EVANS ANALYTICAL GROUP SAS Telephone (+33) 5 61 73 15 29
E AG GDMS 94, chemin de la Peyrette Fax: (+33) 5 61 73 15 67

ANALYTICAL REPORT Tournefeuille, France 31170 Email info.fr@eaglabs.com
LABORATORIES www.eaglabs.com
Customer: ELEMENT SIXLTD. P.O# 402730 OP
Date of Analysis 15-juin-2017 Job # FOHH7044
Customer ID: Diamond grits Sample ID: F170602055 - FF
4745 Issued on: 16/06/2017
Element Concentration Element Concentration
[ ppm wt ] [ ppm wt ]
Li - Pd -
Be - Ag -
B ~ 0.15 wt% Cd -
C Matrix In Binder
N - Sn -
O - Sb -
F - Te -
Na - | -
Mg - Cs -
Al - Ba -
Si - La -
P - Ce -
S - Pr -
Cl - Nd -
K - Sm -
Ca - Eu -
Sc - Gd -
Ti - Th -
V - Dy -
Cr - Ho -
Mn - Er -
Fe - Tm -
Co - Yb -
Ni - Lu -
Cu - Hf -
Zn - Ta -
Ga - W -
Ge - Re -
As - Os -
Se - Ir R
Br - Pt -
Rb - Au -
Sr - Hg -
Y - Tl -
Zr - Pb -
Nb - Bi -
Mo - Th -
Ru - U -
Rh -

H, C, N, O recommended by Interstitial Gas Analysis (Internally equipped). -
~: Semi quantitative value.

F.FERDO (anaiyst)

ISO 9001:2008 registered Page 1 of 1 Approved by: E

The measurement uncertainties are available upon request. The tests results in the report relate only to the test sample submitted to analysis.
This report shall not be reproduced except in full without written approval of Evans Analytical Group SAS.
Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. Les résultats présentés sur ce rapport ne valent que pour I'échantillon soumis a essai.
La reproduction de ce document n’est autorisée qu’aprés acceptation écrite de Evans Analytical Group SAS.



EVANS ANALYTICAL GROUP SAS Telephone (+33) 5 61 73 15 29
E AG GDMS 94, chemin de la Peyrette Fax: (+33) 5 61 73 15 67

ANALYTICAL REPORT Tournefeuille, France 31170 Email info.fr@eaglabs.com
LABORATORIES www.eaglabs.com
Customer: ELEMENT SIX LTD. P.O# 402730 OP
Date of Analysis 15-juin-2017 Job # FOHH7044
Customer ID: Diamond grits Sample ID: F170602056 - FF
EO1 Issued on: 16/06/2017
Element Concentration Element Concentration
[ ppm wt ] [ ppm wt ]
Li - Pd -
Be - Ag -
B ~0.18 wt% Cd -
C Matrix In Binder
N - Sn -
O - Sb -
F - Te -
Na - | -
Mg - Cs -
Al - Ba -
Si - La -
P - Ce -
S - Pr -
Cl - Nd -
K - Sm -
Ca - Eu -
Sc - Gd -
Ti - Th -
\Y - Dy -
Cr - Ho -
Mn - Er -
Fe - Tm -
Co - Yb -
Ni - Lu -
Cu - Hf -
Zn - Ta -
Ga - W -
Ge - Re -
As - Os -
Se - Ir -
Br - Pt -
Rb - Au -
Sr - Hg -
Y - Tl -
Zr - Pb -
Nb - Bi -
Mo - Th -
Ru - U -
Rh -

H, C, N, O recommended by Interstitial Gas Analysis (Internally equipped). -
~ : Semi quantitative value. - This sample contain around 1wt% of Al.

F.FERDO (anaiyst)

ISO 9001:2008 registered Page 1 of 1 Approved by: E

The measurement uncertainties are available upon request. The tests results in the report relate only to the test sample submitted to analysis.
This report shall not be reproduced except in full without written approval of Evans Analytical Group SAS.
Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. Les résultats présentés sur ce rapport ne valent que pour I'échantillon soumis a essai.
La reproduction de ce document n’est autorisée qu’aprés acceptation écrite de Evans Analytical Group SAS.



EVANS ANALYTICAL GROUP SAS Telephone (+33) 5 61 73 15 29
E AG GDMS 94, chemin de la Peyrette Fax: (+33) 5 61 73 15 67

ANALYTICAL REPORT Tournefeuille, France 31170 Email info.fr@eaglabs.com
LABORATORIES www.eaglabs.com
Customer: ELEMENT SIX LTD. P.O# 402730 OP
Date of Analysis 15-juin-2017 Job # FOHH7044
Customer ID: Diamond grits Sample ID: F170602057 - FF
EO2 Issued on: 16/06/2017
Element Concentration Element Concentration
[ ppm wt ] [ ppm wt ]
Li - Pd -
Be - Ag -
B ~ 0.38 wt% Cd -
C Matrix In Binder
N - Sn -
O - Sb -
F - Te -
Na - | -
Mg - Cs -
Al - Ba -
Si - La -
P - Ce -
S - Pr -
Cl - Nd -
K - Sm -
Ca - Eu -
Sc - Gd -
Ti - Th -
\Y - Dy -
Cr - Ho -
Mn - Er -
Fe - Tm -
Co - Yb -
Ni - Lu -
Cu - Hf -
Zn - Ta -
Ga - W -
Ge - Re -
As - Os -
Se - Ir -
Br - Pt -
Rb - Au -
Sr - Hg -
Y - Tl -
Zr - Pb -
Nb - Bi -
Mo - Th -
Ru - U -
Rh -

H, C, N, O recommended by Interstitial Gas Analysis (Internally equipped). -
~: Semi quantitative value.

F.FERDO (anaiyst)

ISO 9001:2008 registered Page 1 of 1 Approved by: E

The measurement uncertainties are available upon request. The tests results in the report relate only to the test sample submitted to analysis.
This report shall not be reproduced except in full without written approval of Evans Analytical Group SAS.
Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. Les résultats présentés sur ce rapport ne valent que pour I'échantillon soumis a essai.
La reproduction de ce document n’est autorisée qu’aprés acceptation écrite de Evans Analytical Group SAS.



EVANS ANALYTICAL GROUP SAS Telephone (+33) 5 61 73 15 29
E AG GDMS 94, chemin de la Peyrette Fax: (+33) 5 61 73 15 67

ANALYTICAL REPORT Tournefeuille, France 31170 Email info.fr@eaglabs.com
LABORATORIES www.eaglabs.com
Customer: ELEMENT SIX LTD. P.O# 402730 OP
Date of Analysis 16-juin-2017 Job # FOHH7044
Customer ID: Diamond grits Sample ID: F170602058 - FF
EO3 Issued on: 16/06/2017
Element Concentration Element Concentration
[ ppm wt ] [ ppm wt ]
Li - Pd -
Be - Ag -
B ~ 0.75 wt% Cd -
C Matrix In Binder
N - Sn -
O - Sb -
F - Te -
Na - | -
Mg - Cs -
Al - Ba -
Si - La -
P - Ce -
S - Pr -
Cl - Nd -
K - Sm -
Ca - Eu -
Sc - Gd -
Ti - Th -
\Y - Dy -
Cr - Ho -
Mn - Er -
Fe - Tm -
Co - Yb -
Ni - Lu -
Cu - Hf -
Zn - Ta -
Ga - W -
Ge - Re -
As - Os -
Se - Ir -
Br - Pt -
Rb - Au -
Sr - Hg -
Y - Tl -
Zr - Pb -
Nb - Bi -
Mo - Th -
Ru - U -
Rh -

H, C, N, O recommended by Interstitial Gas Analysis (Internally equipped). -
~: Semi quantitative value.

F.FERDO (anaiyst)

ISO 9001:2008 registered Page 1 of 1 Approved by: E

The measurement uncertainties are available upon request. The tests results in the report relate only to the test sample submitted to analysis.
This report shall not be reproduced except in full without written approval of Evans Analytical Group SAS.
Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. Les résultats présentés sur ce rapport ne valent que pour I'échantillon soumis a essai.
La reproduction de ce document n’est autorisée qu’aprés acceptation écrite de Evans Analytical Group SAS.



EVANS ANALYTICAL GROUP SAS Telephone (+33) 5 61 73 15 29
E AG GDMS 94, chemin de la Peyrette Fax: (+33) 5 61 73 15 67

ANALYTICAL REPORT Tournefeuille, France 31170 Email info.fr@eaglabs.com
LABORATORIES www.eaglabs.com
Customer: ELEMENT SIX LTD. P.O# 402730 OP
Date of Analysis 16-juin-2017 Job # FOHH7044
Customer ID: Diamond grits Sample ID: F170602059 - FF
Enl Issued on: 16/06/2017
Element Concentration Element Concentration
[ ppm wt ] [ ppm wt ]
Li - Pd -
Be - Ag -
B ~0.13 wt% Cd -
C Matrix In Binder
N - Sn -
O - Sb -
F - Te -
Na - | -
Mg - Cs -
Al - Ba -
Si - La -
P - Ce -
S - Pr -
Cl - Nd -
K - Sm -
Ca - Eu -
Sc - Gd -
Ti - Th -
\Y - Dy -
Cr - Ho -
Mn - Er -
Fe - Tm -
Co - Yb -
Ni - Lu -
Cu - Hf -
Zn - Ta -
Ga - W -
Ge - Re -
As - Os -
Se - Ir -
Br - Pt -
Rb - Au -
Sr - Hg -
Y - Tl -
Zr - Pb -
Nb - Bi -
Mo - Th -
Ru - U -
Rh -

H, C, N, O recommended by Interstitial Gas Analysis (Internally equipped). -
~: Semi quantitative value.

F.FERDO (anaiyst)

ISO 9001:2008 registered Page 1 of 1 Approved by: E

The measurement uncertainties are available upon request. The tests results in the report relate only to the test sample submitted to analysis.
This report shall not be reproduced except in full without written approval of Evans Analytical Group SAS.
Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande. Les résultats présentés sur ce rapport ne valent que pour I'échantillon soumis a essai.
La reproduction de ce document n’est autorisée qu’aprés acceptation écrite de Evans Analytical Group SAS.
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